Technisches Merkblatt

EPOXYCOAT-W

isomat

building quality

Wasseremulgierter 2K-Epoxi-Schutzanstrich

Eigenschaften

EPOXYCOAT-W ist ein farbiger,
wasseremulgierter, zweikomponentiger
Epoxi-Schutzanstrich mit folgenden
Eigenschaften:

e hohe Oberflachenharte und hoher
Abriebwiderstand

¢ sehr gute chemische Bestandigkeit gegen
verdunnte organische und anorganische
Sauren, Laugen, Schmier- und Treibstoffe,
Wasser, Abwasser und Meerwasser sowie
gegen eine Vielzahl von Lésungsmitteln

¢ |eichte Verarbeitbarkeit

o Temperaturbestandigkeit zwischen -30 °C
und +100 °C unter Trockenlagerung und
bis +60 °C unter Wasserlagerung

¢ |Osemittelfrei, daher insbesondere fir
sensible Einsatzbereiche geeignet

EPOXYCOAT-W ist als Oberflachen-
schutzsystem fur Beton nach EN 1504-2
geprift.

Anwendungsgebiete

EPOXYCOAT-W eignet sich fir die
Herstellung verschleil3fester und chemisch
belastbarer Schutzanstriche auf Beton-, Putz,
und Zementestrichflachen in allen Industrie-
bereichen, wie z.B. in Produktionsraumen,
Lagerhallen, Schlachthéfen, Nahrungsmittel-
verarbeitenden Betrieben, Krankenhausern,
Autogaragen, Werkstatten u.a.

Technische Daten

Basis: zweikomponentiges
Epoxidharz
Colors: RAL 7035 (hell grau)

RAL 1015 (beige)
weitere RAL-Farben
nach Bestellung
erhaltlich

Viskositat *): 4.200 mPa.s

Dichte: 1,32 kg/lit
Mischungs-

verhaltnis (A:B): 100:23 Gew.-%
Verarbeitungszeit*):  ca. 90 min
Mindesterhartungs-

temperatur: +8°C
Begehbarkeit *): nach 24 Stunden
Beschichtungs-

Fahigkeit *): nach 8 bis 24 Stunden
Durchhartung *): nach ca. 7 Tagen
Abriebfestigkeit: < 3.000 mg

(EN 1SO 5470-1: 1000 Zyklen / Last 1000 g)

Kapillare Wasseraufnahme

und Wasser-

Durchlassigkeit: 0,01 kg/m?-h0®
(EN 1062-3, Anforderung:

w<0,1 kg/m?-h°5)

Widerstand gegen Temperaturschock
(EN 13687-5,Starre Systeme,

bei 70 °C): a) keine Blasen, keine
Risse, kein Abblattern
b) Haftzugfestigkeit:
> 2 N/mm?
Schlagfestigkeit: 5 Nm (Klasse 1)
(EN 1SO 6272-1: 4 = Klasse | > 10)
Haftzugfestigkeit: >3 N/mm?
(Betonbruch)
Brandverhalten**): B-s1,d0

(EN 13501-1)

*) Diese Zeiten gelten fur 2312 °C und 50+£5% rel.
Luftfeuchte.

**) Priifzeugnis-Nr 20/23451-1854, APPLUS
Laboratories, Spanien, Oktober 2020.

Reinigung der Arbeitsgerate:
Die Arbeitsgerate sind nach Beendigung der

Arbeiten sorgfaltig mit Wasser zu reinigen.
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Der Untergrund muss sauber, fest, tragfahig,
und griffig sein, sowie frei sein von
trennenden und haftungsmindernden
Substanzen wie Staub, Fett, Gummiabrieb,
Anstrichreste u.a. DarGber hinaus sollte eine
rickseitige Feuchtigkeitseinwirkung ausge-
schlossen werden. Je nach Beschaffenheit
des zu bearbeitenden Untergrundes sind
geeignete Verfahren wie z.B. Bursten,
Schleifen, Frasen, Sand-, Kugel-, Hochdruck-
oder Wasserstrahlen zur Vorbereitung
einzusetzen. AnschlielRend ist eine grindliche
Reinigung des Untergrundes mit einem
Industriestaubsauger zur Staubentfernung
erforderlich. Entsprechend dem jeweiligen
Untergrund sind auRerdem folgende Kriterien
zu erfillen:

a) Zementgebundene Untergriinde
Glte des Betons: mind. C20/25

Gute des Estrichs: mind. CT-C25-F4
Haftzugfestigkeit: >1,5 N/mm2

Alter: mind. 28 Tage

Restfeuchte: < 4% (CM-Methode)

b) Metallflachen
Eisen- und Stahlflachen missen frei sein von

Rost und von jeglichen korrodierend
wirkenden Stoffen, die die Haftung
vermindern.

2. Grundierung

Die Grundierung auf zementgebundenen
Untergrinden erfolgt mit EPOXYCOAT-W
verdinnt mit 20 Gew.-% sauberem Wasser
mittels Dachdeckerbirste oder Rolle in einem
Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 0,150 kg/m?

Falls nach Trocknung der Grundierung kleine
Untergrundschaden (Risse, Locher etc.)
vorhanden sind, miUssen diese mit

der 2K-Epoxi-Paste EPOMAX-EK
verspachtelt werden.

Metallflachen sind mit dem Korrosionsschutz-
mittel EPOXYCOAT-AC zu grundieren.

Das Aufbringen von EPOXYCOAT-W sollte
innerhalb von 24 Stunden nach der Grun-
dierung erfolgen. Falls EPOXYCOAT-W erst
nach Ablauf von 24 Stunden aufgebracht
werden soll, ist zur Sicherstellung der
Haftung Quarzsand der Kérnung

@ 0,1-0,4 mm auf die noch frische und noch
nicht ausgehartete Grundierung abzustreuen.
Verbrauch Quarzsand: ca. 2,5-3,0 kg/m?2.
Nach Aushartung der Grundierung ist der
nicht gebundene Quarzsandanteil grundlich
mit einem Industriestaubsauger zu entfernen.
Bei 6lkontaminierten und stark
feuchtigkeitsbelastenden Untergrinden wird
die 2K-Epoxi-Grundierung
DUROPRIMER-SG verwendet.

3. Anmischen von EPOXYCOAT-W

Die Komponente B restlos in die Komponente
A zugeben und beide Komponenten fir ca. 5
Minuten mittels eines langsam laufenden
Ruhrwerks (ca. 300 U/Min) grindlich durch-
mischen. Das Material muss auch von den
Seiten und vom Boden her griindlich aufge-
ruhrt werden, damit sich der Harter tberall
gleichmafig verteilt und die Mischung
homogen wird. Die Materialtemperatur sollte
beim Mischvorgang ca. +15 °C betragen.
Das vermischte Material ist nochmals in
einen sauberen Mischeimer umzutopfen und
sorgfaltig durchzurlhren.

4. Anwendung - Verbrauch

Die erste Schicht von EPOXYCOAT-W
unverdinnt oder verdinnt mit 10 Gew.-%
Wasser mittels einer Rolle ausfuhren. Es folgt
unverdinnt die zweite Schicht nach der

Die technischen Daten und Hinweise, die in diesem Merkblatt enthalten sind, sind ein Resultat der Kenntnisse und der Erfahrung unserer Forschungs- und
Entwicklungsabteilung, sowie aus der Anwendung in der Praxis. Da die Anwendungsbedingungen wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergrinde und
abweichenden Arbeitsbedingungen sich auRerhalb unseres Einflussbereiches befinden, unterliegen die Hinweise und Vorschlage keiner Rechtsverbindlichkeit. Aus
diesem Grunde hat der Anwender die Eignung des Produktes auf den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische
Beratung. Es gilt immer das aktuellste technische Merkblatt, das von uns angefordert oder unter www.isomat.com.de downgeloaded werden kann. | Stand: 19.04.2021
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Austrocknung der ersten, jedoch innerhalb
von 48 Stunden.
Verbrauch: 0,150-0,250 kg/m?/Schicht.

Verpackung

o 3 kg-Behalter (Kombinationsprodukt A+B)
o 9 kg-Behalter (Kombinationsprodukt A+B)

Beide Komponenten A (Harz) und B (Harter),
werden im abgestimmten Verhaltnis geliefert.

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum,
in original verschlossenen Behaltern, in
kihlen und trockenen Raumen. Es wird eine
Lagerungstemperatur von +5 °C bis +35 °C
empfohlen.

Hinweise

¢ Die Verarbeitungszeit von Epoxid-
systemen hangt von der Umgebungs-
temperatur ab. Die ideale Temperatur, bei
der das Material die optimale Verarbeit-
barkeit und Reaktionszeit aufweist, liegt
zwischen +15°C und +25°C. Niedrige
Temperaturen unter +15°C verzogern die
Abbindezeit und hohere Temperaturen
Uber +30°C verkurzen die Verarbeitungs-
zeit. In den Wintermonaten empfiehlt es
sich, das Material vor Gebrauch im
Wasserbad bei ca. +50°C zu erwarmen
und danach auf Raumtemperatur
abkuhlen zu lassen. Damit werden die
Verarbeitungseigenschaften wieder
hergestellt. Im Gegensatz hierzu wird in
den Sommermonaten die Lagerung des
Materials in kiihlen Raumen empfohlen.

e Bei der Zumischung von Zuschlagen wie
z.B. Quarzsand, ist darauf zu achten, dass
die Zuschlagsstoffe trocken sind und eine
Temperatur von ca. +15 °C haben.

Die Haftung der einzelnen Schichten
aufeinander kann durch Einwirkung von
Feuchtigkeit und Verunreinigungen
zwischen den einzelnen Arbeitsgangen
stark beeintrachtigt werden.
Oberflachen-Schutzsysteme sind nach
ihrer Anwendung fur ca. 4-6 Stunden vor
Feuchtigkeit (z.B. Regen, Tauwasser) zu
schutzen. Feuchtigkeit bewirkt eine
Weilfarbung bzw. eine Klebrigkeit der
Oberflache und kann zu Stérungen bei der
Aushartung fihren. Verfarbte bzw.
klebrige Oberflachen sind, z.B. durch
Schleifen oder Strahlen, abzutragen und
erneut zu Uberarbeiten.

Tritt zwischen den einzelnen Arbeits-
gangen eine langere Wartezeit ein oder
sollen die mit Flissigkunstharzen bereits
behandelte Flachen nach einem langeren
Zeitraum erneut beschichtet werden, so ist
die Oberflache gut zu reinigen und
grundlich abzuschleifen. Danach ist eine
vollstandige, porenfreie Neuversiegelung
vorzunehmen. Einmaliges Uberstreichen
ist nicht ausreichend.

Der Harter (Komponente B) ist atzend.
Deshalb ist unbedingt darauf zu achten,
dass die Haut nicht mit dem Harter in
Bertuhrung kommt.

Es empfiehlt sich beim Arbeiten Schutz-
handschuhe zu tragen.

EPOXYCOAT-W ist nach vollkommener
Aushartung gesundheitlich unbedenklich.
Beachten Sie die auf den Behaltern an-
gegebenen Hinweise sicherer Benutzung
und SchutzmafRinahmen.

Bitte glltiges EG-Sicherheitsdatenblatt
beachten.

EPOXYCOAT-W ist nur fir den
professionellen Gebrauch bestimmt.
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diesem Grunde hat der Anwender die Eignung des Produktes auf den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische
Beratung. Es gilt immer das aktuellste technische Merkblatt, das von uns angefordert oder unter www.isomat.com.de downgeloaded werden kann. | Stand: 19.04.2021


file://///fileserver/TECHNICAL_LEAFLETS/GERMAN/WORD-DEUTSCH/www.isomat.com.de%20

EROXNEOANEVY

isomat

building quality

VOC-Gehalt

Gemal der VOC-Richtlinie 2004/42/EG
(Anhang I, Tabelle A) betragt der VOC-
Hochstgehalt fur die Produktunterkategorie j,
Typ Wb, 140 g/l (2010) fir das gebrauchs-
fertige Produkt. EPOXYCOAT-W hat einen
VOC-Gehalt <140 g/l.

C€

2032

ISOMAT S.A.

17. km Thessaloniki — Ag. Athanasios
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios,
Griechenland
12

2032-CPR-10.11

DIN EN 1504-2
Oberflachenschutzsysteme fir Beton

DoP No.: EPOXYCOAT-W/1825-01
Abriebfestigkeit: < 3000 mg
Kapillare Wasseraufnahme: w<0,1 kg/m?-ho5
Temperaturwechselbestandigkeit: 22,0 N/mm?
Schlagfestigkeit: Klasse |
Haftfestigkeit: = 3,0 N/mm?2 (Betonbruch)
Brandverhalten: Euroklasse B-s1,d0

Gefahrliche Stoffe gemaR 5.3

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.com.de e-mail: info@isomat.com.de
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